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Table de résistance des matériaux au pH

Table de résistance 
aux chlorures 
Aluminium

Fonte et acier au carbone

Acier inoxydable AISI 316

Acier inoxydable AISI 304

Oxyde d'aluminium fritté

Carbure cémenté

Carbure de silicium

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc fluorocarboné (viton)

Anodes en zinc +

Anodes en zinc +

Anodes en zinc +

Anodes en zinc +

Anodes en zinc + et époxy

mg/l de chlorures

Aluminium

Fonte et acier au carbone

 Anodes en zinc et époxy

Acier inoxydable

Oxyde d'aluminium fritté

Carbure cémenté

Carbure de silicium

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc fluorocarboné (viton)


